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Se prepararon polvos ultrafinos de Zr02 por el método sol-gel partiendo de n-propóxido de 
circonio (ZNP) y usando como solventes etanol, metano) e isopropanol con y sin ácido nítrico como 
catalizador. Las muestras fueron caracterizadas por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), 
Difracción de Rayos X (XRD), Análisis Térmico Diferencial (DTA) y Termogravimetría (TG). Una 
mejor determinación cualitativa y cuantitativa de las fases iniciales y su evolución térmica fueron 
investigadas mediante el método nuclear de las Correlaciones Angulares Perturbadas (CAP), que 
mide la interacción hiperfina entre los núcleos sonda 181Hf y los gradientes de campo eléctrico de 
sus entornos. En este trabajo se pretende conocer el efecto del solvente y el catalizador sobre el 
contenido de fases y la estabilidad de las muestras estudiadas con el fin de contribuir al diseño de 
cerámicas de circonio obtenidas por sol-gel. El tipo de alcohol usado como solvente no influye 
mayormente sobre el producto obtenido; en cambio, el pH en que se realiza la hidrólisis del ZNP 
tiene un fuerte efecto sobre la morfología y evolución térmica de los polvos obtenidos. 
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Abstract 
Ultrafine Zr02 powders were prepared by the sol-gel method from zirconium n-propoxide using 

ethanol, methanol and isopropanol as solvents with and without nitric acid as catalyst. The samples 
were characterised by Scanning Electron Microscopy (SEM), X-ray Diffraction (XRD), Differential 
Thermal Analysis (DTA) and Thermogravimetry (TG). A better quantitative and qualitative 
determination of the initial phases and its thermal evolution were investigated through the nuclear 
inethod of the Perturbed Angular Correlation (CAP), that measures the hyperfine interaction 
between the pro be nucleus 181Hf and the electric field gradient of their environments. It is intended 
to know the effect of the solvent and the catalyst on the phases content and the stability of the 
samples studied in order to contribute to the zirconium ceramics design obtained by sol-gel. The 
type of alcohol used as solvent does not influence mostly the obtained product; on the other hand, 
the pH in which the hydrolysis of ZNP is performed has a strong effect on the morphology and 
thermal evolution ofthe obtained powders. 

Introducción 
El método sol-gel está basado sobre 

reacciones de polimerización inorgánica. Vía 
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reacciones de hidrólisis y condensación, una red 
de óxido es construida desde un precursor 
molecular tal como un alcóxido metálico. 
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