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" úuímica de los pollueros sintáticos” 

Introdveción. Unídad estructural, nonómero, unidad repetitiva. 
Phlinero lineal, grado de polimerización. Puneionalidad de un. 
rRanómero, pollinero no lineal, 

Polímeros de condensación y polímeros de adición. Diferencias 
estructuralern. Yeportarcía del peso selezular sobre las pro- 
piedades físicas de los plíneros. Clasificación de las macro- 
moláculas de acuerdo con el mecanigmo de formación, Pelación 
entre el grado de converrnión de la reacción y el grado de 
polimerirmación nedío nunérico, Longitud de la cadena cinética. 

Polínerización por condensación. Diferentes típos de reacoto- 
ños enpleadas. Hagnitud del peso rolocular. Políverización 
per adición, tipo de reacciones erpleadas. Variación del pogo 
molecular. 

Relación entre la estructura y las propíedades de los' polímeros 
Clasificación de aneuerdo con su uso. Interralación de los esta 
des físicos. Transición vítrea. Terperatura de Fusión. Daetep 
wiínaciones básicas sobre las propiedades de los políreros, valo 
de las nismas. Confiruración y confornación de las cadenaz po- 
línericas. Longitud de la cadena plerada vy extendida, PDensíi- 
dad de distribución. Extengibilídad. Dia-rramas de enerría 
potencial del butano y del polfíetileno. Cónfármeros, Ensre la 
libre gonforracional. Evaluación de la cantidad relativa de 
los aonfórmeros. 

Teoría general de la polírerización de creciniento POr pasor. 
Requisitos del monórero, magnitud molecular y roactívidad aníi- 
mica. La velocidad de reacción en la seria honóloga de con- 

6.- 

puestoa vononéricos. Teoría sobre la reactividad de las raero- 
roléculas. Cinética de las polimerizaciones por condensación 
con y sin catalizador. Ecuaciones. Poliesterifización lineal. 
Expresión del grado de polimerización medío numérico y del nú- 
mero de nelóculas. LDevación de Carothers. Recuerimientos de 1 
roacciones quinicas aus se vtilízan en las policondensaciones, 
Peso nelecular de los polímeros de condensación, diferentes 
tipos de expresioues. Influencia del excoso de un convonegta 
o impureza, obre el peso rolecular de un polímero líneal de / 
ereciniento por pasos. Fcuacioner. Inconvenientes y aplica- 
clones. CGelíficación. Reacciones de intercambio.    
Desarrollo de laz propiedades físicas, en diferentes tipos 
de poliesteres, punto de fusión, peso molecuiar, resfíatescia 
áa la trección y capacidad de hilatura. Formación de anillo' 
vorsus polimerización en cedena, Fiempnlos. Constante de E 
ciciisación. Típos de reacciones de polimerización de ere- 
ciniento por pasos. En particular las reacciones de edictd 
elíninación sobre grupo carbonilo. Mecanismo con y sín cata 
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liízador. 
: Poliésteres línesles, métodos de síntesiz. Obtención de políárilantereftalato, condiciones experimentales, Policarhonatos, obtención y propiedades, Catalizadores de pollosterificación. proniedader. Propícdades fícicas de los puliécsteres. Relación entre la estructura y el punto de fusión de los poliésteres lineales, Poliamidas. Forenclatura. Fétodos de obtención. Policondenesación interfásica. Fylon 66. Caprolactana. Iníciación por enva y bases. Recanismo. Período de inducción. N-carhoxt anhídrí- dos, obtención y polimerización. Mecanismo de la reacción de iniciación. - 

7.- Polimerización por crecimiento en cadena. Esquera y carncte- rínticas de cestas reacciones. Período de inducción, Mecaníiz- ro por radicales libres e iónicos. Condiciones termodinánicas de la polinerízación. Ejenplos. 
Estudlo conparativo úe los mecanismos de polimeritación de ole- finas. Reacciones de formación de radícales libres, RBeseonno- síción tonolítica de uniones covalentes. Fenuaciones cinéticas. Energía de activación y de disociación. Dísociación térmica de los peréxidoz, Descomposición inducida y rescciones de recorbinación de los radicales primarios. Ejemplos con peróxi- dos alifáricos y aroráticos, Eidroperóxidos. Papel del solven te. Descomposición tórmica de Cconpuestos asoicos. Iniciación por 6xíde reducción. Reactivo de Fenton. Yecanís- m0. Sirtenas para el caucho sintático. 

» 
3,- Reacciones de adición de radícales, Confiruvación de las radie ?! cales libres. Factores que influyen sobra la variación de entalpía. Control ¿e la varizción de enerría líbre yv de la velocidad de reacción an las reaceliones de los radicales libres. Fescciones reversibles de adición de radícalea, Efectos esté rícos y de resonancia. Velocitad de lar reaccionos de adición te radícales. Afinidad matilo. Estereocuímica de las reaccio- hes de adición de radicales. Reacciones de abstracción alílica, Feacciones radícalos estables. Esquena ceináótico de la miimeprj- zación de nonómeros virilicor en presencia de un inicfador, Fescciones de terminación, evidencias exveriventalen. Lovacio. res cinétícas. Eficiencia de un iniefador, rétodos para detep- triínar la eficiencia. 

9.- El fenómeno de resonancia narnética nuelear. Propiedades de lox 

16. 

rucleos atómicos. Pelajación spin-enrejado (Lattice), Interac- ciones de los dipolos rarnéticos huelearos, Saturación, Apanta- ilaulento sagnético y desplazraniento quínico, Análisis de es- pecipos de rasonancia vagnética nuclear do alta resolución. 
- Configuración de poliíreron estereorezulares. Defintelones. Configuraciones relativas treo” y "entro, Fiemplos, Pares isotácticos y elondiotácticos, Confízuraciones de las cadenas de polímeros vinílicos. Caracterización de la simetría volecy- lar por medío de resonancia nasnética nuclear. Grupos horoesté- ricos. Espectros de políneros, poliretaacrílato de setilo, poliestireno. políacrilato de isopropílo y polipropileno. 
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1il.- Polímeros entepeoresulares, yn 
Catelízalores heteroránoes, 
Polietíleno de alta y de 
merización con ctalízador 
perizentales . Aditivos, 
entre los compon 

ouenclatura de Katta, Ejermplos. naturaleza nuvímica de log Bianos, cala prezfón, propiedades. La poli- cs de Ziegnler-Natta, condiciones ax- Sistemas ternarios. Interacciones entes de los catalizadores, Características ecrístalinas de los haluros de los paetealan de transíción, 2u reacción con loz compuestos ecrzanoretálicos. Complejos. Ts- quera cinétíco de la polimerización. Mecanismo de la poliee- riración estercorezular con catalizadores heterogéneos. 
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